CROSSIN ATTIC SOFT

INFORMACJA TECHNICZNA (TDS)

®
C C rOSS I n Data sporzadzenia: 24.07.2019
Insulations Data aktualizaciji: 14.05.2025

Wersja: 11.0/PL

1. OPIS PRODUKTU

CROSSIN ATTIC SOFT to dwukomponentowy natryskowy system
poliuretanowy wykorzystywany do produkcji otwartokomérkowej piany
potsztywnej o wtasnosciach samogasnacych.

CROSSIN ATTIC SOFT POLY
ISO KOMPONENT B

& SKLADNIK POLY:
& SKLADNIK ISO:

2. ZASTOSOWANIE

CROSSIN ATTIC SOFT przeznaczony jest do wykonywania wewnetrznej
izolacji termicznej oraz akustycznej, metoda natrysku. Stuzy do izolacji
dachéw, poddaszy, réznego rodzaju zadaszen, stropéw, jak réwniez
$cian w konstrukcjach drewnianych, murowanych, betonowych,
stalowych i w systemach szkieletowych obiektéw mieszkalnych,
przemystowych i uzytecznosci publiczne;.

Piana poliuretanowa CROSSIN ATTIC SOFT spetnia wymagania w
zakresie krajowych przepiséw dotyczacych wydzielania substancji
niebezpiecznych, zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej i moze by¢ stosowane bez ograniczen w pomieszczeniach
kategorii A i BO).

Gestos¢ rdzenia natrysnietej piany osigga 7 — 10 kg/m?® w zaleznosci
od grubosci warstw i wykonania aplikaciji.

3. CHARAKTERYSTYKA KOMPONENTOW

Recepturowa mieszanina poliolowa w postaci oleistej cieczy bez
zawiesin, o kolorze jasnozéttym do pomaraniczowego.
Gestos¢ w 20°C 1,09 £ 0,03 g/cm?

Lepkos$é w 20°C 350 £+ 100 mPas

SKLADNIK ISO

Mieszanina aromatycznych poliizocyjanianéw, gtéwnie
diizocyjanianu difenylometanu; ciecz o barwie brunatnej, bez
zawiesin.

Gestos¢ w 20°C

Lepkos$é w 20°C

1,22 +0,02 g/cm?
350 + 100 mPa's

4. CHARAKTERYSTYKA SPIENIANIA W WARUNKACH
LABORATORYJNYCH

Czasy reakcji oraz gesto$¢ pozorna otrzymane w warunkach
laboratoryjnych (w temperaturze 20°C) przy spienianiu recznym
w kubku.

4 + 1 sekunda

10 £ 2 sekunda
13 + 3 sekundy
8,1+ 0,3 kg/m?

Czas startu:

Czas zelowania:
Czas suchego lica:
Gestos¢ pozorna:

& 8 8 8

5. ZALECANY SPOSOB PRZETWORSTWA

CROSSIN ATTIC SOFT jest systemem, ktéry nalezy przetwarza¢ za
pomoca specjalistycznych agregatéw spieniajacych, wyposazonych
w gtowice natryskowa.

Zalecenia oparto na doswiadczeniach w nanoszeniu natryskowej piany za
pomoca maszyny Graco Reactor H-XP3 z pistoletem PROBLER P2 ELITE
(komora mieszania 01).

& Stosunek objetosciowy Sktadnikéw POLY : ISO - 100 : 100

& Nastawy temperatur na maszynie:

Temperatura grzania sktadnikéw POLY i ISO: 50 - 58°C
Grzanie wezy: 50 - 58°C

Cisnienie sktadnikow: 80-110 Bar
(1160 - 1595 psi)
Temperatura sktadnikéw w beczkach: 30 - 40°C
¢  Parametry otoczenia:

Temperatura otoczenia: 10-35°C
Temperatura podtoza: 15-50°C
Wilgotnos$¢ wzgledna otoczenia: <70% RH
Wilgotno$¢ podtoza porowatego: <15% RH
Wilgotnos¢ podtoza nieporowatego: suche

Powierzchnie izolowane powinny by¢é odpowiednio wczesniej
przygotowane. Nie powinny zawiera¢ pyty, oleju, luznych fragmentéw
oraz innych srodkéw mogacych zmniejszy¢ przyczepnosé piany.

Przed wykonaniem natrysku nalezy starannie zabezpieczyé
powierzchnie sgsiadujgcych obiektdw, podtdg, mebli, itp., aby uniknaé
przypadkowego zabrudzenia podczas natrysku - nalezy mie¢
na uwadze, ze natrysnieta piana ma bardzo dobrg przyczepnos¢ stad
moze byé trudna do usuniecia.

Natrysk nalezy wykonywaé przy uzyciu specjalistycznych urzadzen do
natrysku. Sktadniki POLY i ISO przed uzyciem nalezy podgrzaé do
temperatury 30 — 40°C.

Wazne: Skiadnik POLY kazdorazowo przed uzyciem powinien
by¢ doktadnie wymieszany mieszadtem beczkowym (przez okres
okoto 1 godziny; zalecane jest mieszadto Twistork firmy Graco).

Temperatura wezy powinna wynosi¢ 50 — 58 °C. Nastawa cisnienia dla
Sktadnika POLY oraz Sktadnika ISO powinna by¢ jednakowa i wynosi¢
80 - 110 Bar (1160 - 1595 psi).

Po wykonaniu aplikacji systemem Crossin Attic Soft jest zalecane
wietrzenie pomieszczenia do zaniku zapachu. W przypadku braku
odpowiedniej wentylacji, nalezy zapewni¢ wymuszony ruch powietrza
przy pomocy dedykowanych do tego urzadzen. Jesli piana jest
narazona na bezposrednie dziatanie promieniowania UV (np. $wiatto
stoneczne) nalezy jg zabezpieczyc.

Natrysk powinno sie wykonywaé w taki sposéb, aby uzyskane warstwy
byty jak najgrubsze (> 100 mm).

Przy przetwarzaniu systemu nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta
maszyny oraz wskazéwki i informacje zawarte w Kartach

Charakterystyk obu sktadnikéw.

www.crossin.pl
crossin@pcc.eu
(+48) 717943410


http://www.crossin.pcc.eu/

CROSSIN ATTIC SOFT

INFORMACJA TECHNICZNA (TDS)

®
C c rOSS I n Data sporzadzenia: 24.07.2019
insulations Data aktualizaciji: 14.05.2025

Wersja: 11.0/PL

6. WLASCIWOSCI FIZYKOMECHANICZNE
NATRYSNIETEJ PIANY

Pomiary przeprowadzone zostaty na pianie wycietej z prébki
wykonanej przy uzyciu specjalistycznej maszyny natryskowe;j:

Parametry Wynik Norma

Gestos¢ rdzenia =7 kg/m? PN-EN 1602:2013-07

E

PN-EN 13501-1:2019-02

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: B-s1,d o®@

NRO 23) -
Odpornos¢ ogniowa REI 304 PN EN 13501-2:2016-07
Krétkotrwata nasigkliwos¢ woda przy czesciowym zanurzeniu W, < 0,85 kg/m? PN-EN 14315-1:2013-06

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej

PN-EN 12667:2002-12
PN-EN 12667:2002-12

Amean,i = 0,036 W/(mK)
Ago,90 = 0,037 W/(m-K)

Wartos¢ deklarowana

Ao =0,037 W/(m-K) PN-EN 12667:2002-12

wilgotnos¢ wzgledna)

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej w warunkach wysokiej wilgoci (50°C, 90%

Asoc,90%h =0,0370 W/ (m-K) PN-EN 12667:2002-12

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym o1 =5kPa PN-EN 826:2013-07
Wsp6étczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p=3 PN-EN 12086:2013-07
Jednoliczbowy wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,50 PN-EN ISO 11654:1999
Klasa pochtaniania dZzwieku D PN-EN ISO 11654:1999
Stabilnos¢ wymiarowa:

¢  70°C,90% RH, po 48h DS(90,70)4 PN-EN 1604:2013-07

¢  -30°C, po 48h DS(-20,-)4 PN-EN 1604:2013-07
Przyczepno$¢ piany prostopadle do podtoza/wytrzymato$¢ na rozcigganie >34 kPa PN-EN 1607:2013
Przyczepnos¢ piany prostopadle do podtoza ptyta wtéknisto-cementowa > 20 kPa PN-EN 1607:2013
Przyczepno$¢ miedzywarstwowa > 40 kPa PN-EN 1607:2013
Zawarto$¢ komoérek zamknietych <10 % PN-EN ISO 4590:2016-11

Odpornos¢ na dziatanie grzybéw plesniowych, Metoda A

0 - brak wzrostu

PN-EN ISO 846:2002

Emisja lotnych zwigzkéw organicznych — Regulacja Francuska VOC

Klasa A+

PN-EN 16516

Petne wtasciwosci mechaniczne piana uzyskuje po 24 h sezonowania.

7. INFORMACJA DOTYCZACA OPAKOWANIA

System CROSSIN ATTIC SOFT pakowany jest w beczki metalowe
o pojemnosci 216 dm? lub kontenery IBC o pojemnosci 1 000 dmé.

8. TRANSPORT ORAZ
MAGAZYNOWANIA

ZALECANE WARUNKI

Oba sktadniki systemu powinny byé przechowywane w szczelnie
zamknietych opakowaniach w suchych pomieszczeniach o temperaturze

15 - 25°C. Chroni¢ przed dostepem wilgoci oraz bezposrednim
nastonecznieniem. Okres trwatosci skladnika POLY w oryginalnie
zamknietych opakowaniach producenta, magazynowanych w zalecanych
warunkach, wynosi 6 MIESIECY od daty produkcji. W przypadku
szczegolnych wysytek prosimy o bezposredni kontakt z odpowiednig osoba
z dziatu logistyki w celu dokonania prawidtowego doboru opakowania (inne

wymagania).

www.crossin.pl
crossin@pcc.eu
(+48) 717943410
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9. REGULACJE PRAWNE | CERTYFIKATY

= CROSSIN ATTIC SOFT nie zawiera $rodkéw spieniajgcych
zubozajgcych warstwe ozonowa, zgodnie z przepisami Unii
Europejskiej (UE) o obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych
- rozporzadzenie (UE) nr 2024/590 z dnia 7 lutego 2024 roku.

= System poliuretanowy CROSSIN ATTIC SOFT zostat wprowadzony
do obrotu zgodnie zrozporzadzeniem Unii Europejskiej
Nr305/2011, wraz z oceng wtasciwosci uzytkowych dokonang
zgodnie z europejska norma zharmonizowana
PN-EN 14315-1:2013.

=  Wyrdb posiada oznakowanie CE oraz wydano dla niego Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych Nr 05DOP-2019-PL

= () Kategoria A — budynki: mieszkalne, stuzby zdrowia, o$wiaty oraz
pomieszczenia przeznaczone do przechowywania produktéw
zywnosciowych. Kategoria B — budynki: przeznaczone na pobyt
ludzi, uzytecznosci publicznej oraz inne niz zaliczane do
pomieszczen kategorii A, a takze pomieszczenia pomocnicze w
mieszkaniach.

= (@ Dotyczy uktadu warstw sktadajgcego sie z piany CROSSIN ATTIC
SOFT na podktadach palnych lub niepalnych, pokrytej oktadzing z
ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji drewnianej lub metalowej
o grubosci ptyty G-K125mm, za klasyfikacje wyrobu
wprowadzanego na rynek odpowiada jego producent

= ()DZ.U. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYI ROZWOJU
z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
DZIAL VI Bezpieczenstwo pozarowe Rozdziat 1 Zasady ogdlne
wymagania okreslone w rozporzadzeniu jako
nierozprzestrzeniajgce ognia zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do
rozporzadzenia

= @ Klasyfikacja systemowej zabudowy poddaszy w klasie
odpornosci ogniowej REI 30 dachéw drewnianych z obudowami
Norgips wg raportu klasyfikacyjnego nr LBO-077-KZ/21

= System poliuretanowy posiada atest higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny PZH B-BK-60211-0251/21

10. INFORMACJE DODATKOWE

Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej opierajg sie na
wynikach badann wykonanych w naszym laboratorium oraz na
doswiadczeniach praktycznych. Dane te nie stanowig gwarancji
wtasciwosci finalnego wyrobu gotowego. Wyniki uzyskane moga
odbiega¢ od podanych w przypadku stosowania produktu w warunkach
innych niz zatozone.

Jednoczesnie informujemy, ze udzielamy pomocy we wdrazaniu
i stosowaniu naszego systemu CROSSIN ATTIC SOFT, a w razie
potrzeby pomagamy w doborze parametréw systemu. We wszystkich
sprawach zwigzanych z zakupem i stosowaniem CROSSIN ATTIC SOFT
prosimy zwraca¢ sie do naszych przedstawicieli techniczno-
handlowych.
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